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Sendergaard Sten & Grus Mgrke ApS Rapportdato: 11.11.2025
Lykkeshgjvej 5 Batchnr.: EUAB75-25003199
8960 Randers S@ Kundenr.: CA0028120
Att.: Michael Sendergaard Valideringskode: 7A037405AE
Rapportnr.: AR-25-HP-25003199-01
Rekvirent
Sendergaard Sten & Grus Marke ApS - Sdr. Kastrup Mearke
Materialer
Grus
Analyseperiode
Start: 06.11.2025 Slut: 11.11.2025
Anvendte metode referencer
Metode Beskrivelse
DS/EN 933-1:2013 Bestemmelse af kornstgrrelsesfordeling - Sigteanalyse
DS/EN 933-9:2022 Prgvning med Methylenblat
Rapportkommentar:

Eurofins VBM Laboratoriet Ishgj fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret.
Analyseresultaterne gaelder udelukkende for prgven, som den foreld ved modtagelsen.

Med venlig hilsen

Martin Claus Andersen
Business Unit Cluster
Manager
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= Scan QR koden

= Eller ga til:

- https://reports.et.dk.eurofins.com

Pravningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prove(r). Side 1 af 3

Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Medmindre andet foreligger, vil resterende prevemateriale blive bortkastet efter 1 maned.
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Sendergaard Sten & Grus Marke Rapportnr.: AR-25-HP-25003199-01
ApS Rapportdato: 11.11.2025
Lykkeshgjvej 5 Batchnr.: EUAB75-25003199
8960 Randers S@ Kundenr.: CA0028120
Analyserapport
Provetype: Bundsikringsgrus 0-8mm Provested: Sdr. Kastrup Marke
Proevemaerke: Prove ID: 3-11-2025
Lab prevenr: 233-2025-00319901 Enhed
Sigteanalyse, vad
Gennemfald 16mm 100 %
Gennemfald 8 mm 99 %
Gennemfald 4 mm 98 %
Gennemfald 2 mm 97 %
Gennemfald 1 mm 94 %
Gennemfald 0,5 mm 78 %
Gennemfald 0,25 mm 45 %
Gennemfald 0,125 mm 23 %
Gennemfald 0,063 mm 8.9 %
Methylenbla
Methylenbla veerdi 1.4
Teganforklaring: . Side 2 af 3
im. ikke malelig *):  Ikke omfattet af akkrediteringen

Pravningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prove(r).
Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Sondergaard Sten & Grus Morke Rapportnr.: AR-25-HP-25003199-01
ApS Rapportdato: 11.11.2025
Lykkeshgjvej 5 Batchnr.: EUAB75-25003199
8960 Randers S@ Kundenr.: CA0028120
Analyserapport
Provetype: Bundsikringsgrus 0-8mm Provested: Sdr. Kastrup Marke
Proevemaerke: Prgve ID: 3-11-2025
Lab provenr: 233-2025-00319901
kornsterrelsefordeling
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Bundsikring kv. |l - Ve jregler | Fraktionsindhold overholdt: 1A U-tal:5.4
Tegnforklaring: o Side 3 af 3
im.:  ikke malelig *):  Ikke omfattet af akkrediteringen

Pravningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prove(r).
Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



